Deponieabdichtung - Eignungsbeurteilung alternativer Abdichtungselemente
- Fachgespridch TRISOPLAST -

Ergebnisprotokoll

Ort: Niedersachsisches Landesamt fiir Okologie, Hildesheim
Datum: 21.02.2002

Teilnehmer: Vertreter aus 10 Landesumweltbehdrden, 1 Geologischen Landesamt und UBA
(s. Teilnehmerliste)

Grundlagen: -  Entwurf einer Empfehlung von Vertretern von Landesumweltbehdrden im
Arbeitskreis Trisoplast

Anlage 1.1 der Empfehlung "Bemessung, Herstellung Lagerung, Transport und
Einbau von Abdichtungen aus Trisoplast"

Anlage 1.2 der Empfehlung "Merkblatt Qualitdtssicherung bei Abdichtungen aus
Trisoplast”

Anlage 2 der Empfehlung Zusammenstellung der technisch-wissenschatftlichen
Grundlagen - Berichte der Fachgruppen l1a (Dichtigkeit), 1b (Mechanische Wider-
standsfahigkeit), 1c (Bestandigkeit), 2 (Polymerfragen) und 3 (Baubetrieb)
Protokolle des Vortages

Leitung und Protokoll: Herr Bracker

TOP 1 BegrufRung
Herr Bréacker begrif3t die Teilnehmer.
Die Protokolle des ersten Tages werden verteilt.

Es wird ein Ergebnisprotokoll gefiihrt. Gegen eine Weitergabe des Protokolls an Dritte bestehen sei-
tens der Teilnehmer keine Bedenken.

TOP 2 Abstimmung der Tagesordnung
Die vorgeschlagene Tagesordnung des 21.02.2002 wird angenommen.

TOP 3und 4 Allgemeines Meinungsbild tUber die Eignung von Trisoplast als mineralisches
Abdichtungsmaterial und grundséatzliche Anforderungen

Seitens der Behordenvertreter wird Trisoplast fur die Herstellung von mineralischen Abdichtungsele-
menten in der Oberflachenabdichtung als grundsatzlich geeignet angesehen.

Das Trisoplast-Mischgut muss klumpenfrei sein. Die Dichtung ist visuell rissefrei herzustellen. Dies-
bezlglich besteht noch Optimierungsbedarf des Herstellungsprozesses.

1

Protokoll_Ergebnisse_02-02-21_Trisoplast_Fachgesprach.DOC



Die durchgefuhrten Eignungsuntersuchungen ergaben, dass unter Laborbedingungen die hydrauli-
sche Wirksamkeit einer mindestens 7 cm dicken Trisoplastabdichtung mit der einer 50 cm dicken
mineralischen Abdichtung mit einem Durchléssigkeitsbeiwert von k £ 5 x10™*° m/s vergleichbar ist.

Unter Berucksichtigung der Unsicherheiten bei der Herstellung insbesondere von einlagigen Abdich-
tungen wird empfohlen, Trisoplast in einer Mindestdicke von 10 cm einzubauen. In Einzelféllen und in
kritischen Bereichen kann eine Mindestdicke von 15 cm erforderlich sein.

TOP5 Diskussion und Verabschiedung des Empfehlungsentwurfs

Der Empfehlungsentwurf wurde diskutiert und mit Anderungen angenommen. Eine redaktionelle

Abstimmung findet noch statt.

Eine Veroffentlichung ist u. a. im Rahmen der Fortschreibung der AbfallwirtschaftsFakten 6 des Nie-
dersachsisches Landesamt fur Okologie geplant (www.nloe.de).
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Herr Dipl.-Ing. Bracker )
Niedersachsisches Landesamt fur Okologie

Herr Dr. Didik
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des Landes Schleswig-Holstein
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Herr Dr. Maier-Harth
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